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Vermörtelte Stoßfugen (Dünnbettmörtel)
Jeweils 2 bis 3 Stoßfugen vermörteln

DETAIL V 1.1.2 
Einschalige Außenwand – Empfehlung für die Ausführung der 
Außenecke bei Steinbreite B ≤ 365 mm

Stand 08/2021
Angaben ohne Gewähr, Änderungen  
oder Irrtümer sind vorbehalten.

DETAILS FÜR PORENBETONMAUERWERK

VERARBEITUNGSDETAILS

V 1	 Einschalige Außenwand aus Porenbetonmauerwerk 
V 1.1	 Einschalige Außenwand – Ausführung Außenecke


