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2 Zweischalige AuBenwand aus Porenbetonmauerwerk mit Warmedammung und Vormauerschale
214  Anschluss zweischalige AuBenwand mit Terrassentiir an Bodenplatte innen- und auBRengedammt

auf Erdreich
2.14.2 Innenschale aus Porenbetonmauerwerk d = 175 mm mit Warmeleitfahigkeit A = 0,10 W/(m-K) /
Warmedammung d = 140 mm / Vormauerschale d =115 mm

Detaildarstellung Materialkennwerte und Randbedingungen fiir
die W-Wert Berechnung
N
2 i W/(m-K
U = 1,412 W/(mK) Material MW )
) Bodenplatte 200 mm 2,300
o Uu=0172 W/(m K) Dammung 60 mm 0,035
— ’ D&mmung unter der Bodenplatte 80 mm 0,035
8 Dammung Uber der Bodenplatte 80 mm 0,032
® = 37,667 W/m Estrich 50 mm 1,400
B Estrichrandstreifen 10 mm 0,040
/ B Fenster/Tiiren-Ersatz 70 mm 0,130
\C\ I Fenster/Tiren-Ersatz Montageschaum 10 mm 0,040
S \ Perimeterddmmung 120 mm 0,040
T Trittschallddmmung 30 mm 0,040
O
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Randbedingung qw/m7] O[C] R[(m-Kyw]
Psi-Aussen, Wand -5,000 0,040
Psi-Erdreich Bodentemperatur horizontal 5,000
Psi-Innen-Warmestrom abwarts 20,000 0,170
Psi-Innen-Warmestrom horizontal 20,000 0,130
Symmetrie/Bauteilschnitt 0,000

Abmessungen in mm

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient W

® - U:b-AT - U:b:AT 37667 - 0,172:1,627-15,0 - 1,412:1,01-25,0
y = T = 250 = -0,086 W/(m-K)

Konstruktionsdetail (nicht maBstablich) Anwendungsrandbedingungen
] - Deckenstirnseitige Dammung mit einer Warmeleit-
] fahigkeit A < 0,040 W/(m-K) und min. 120 mm Dicke.
— - Dicke der oberseitigen Bodenplattendammung: 80 mm

mit einem A von 0,032 W/(m-K) zuztglich 30 mmTritt-
] beneizt schalldammung mit einem A von 0,040 W/(m-K).
] - Dicke der unterseitigen Bodenplattendammung:
80 mm mit einem A von 0,035 W/(m-K).
- Sockeldammung: 60 mm mit einem A von
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Nachweis der Gleichwertigkeit
Gleichwertigkeit mit Detail Nr. 31 der DIN 4108 Beiblatt 2
Kategorie A, Wref < 0,07 W/(m-K)
Liangenbezogener Warmedurchgangskoeffizient W = -0,086 W/(m-K)






