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2 Zweischalige AuBenwand aus Porenbetonmauerwerk mit Warmedammung und Vormauerschale
219  Anschluss zweischalige AuBenwand an Flachdach / Stahlbeton-Flachdach mit Attika

2.19.4 Innenschale aus Porenbetonmauerwerk d = 175 mm mit Warmeleitfahigkeit A = 0,13 W/(m-K) /
Warmedammung d =120 mm / Vormauerschale d = 115 mm

Detaildarstellung Materialkennwerte und Randbedingungen fiir
1430 .
,,,,,,, die W-Wert Berechnung
i Material AW/(m-K)]
i EEEEEEEEEEEEEEEEE Fingerspalt 10 mm 0,067
R 1= Gefalledammung i. M. 100 mm 0,035
~+  Grunddammung 100 mm 0,035
Z Innenputz 10 mm 0,700
|| Kernddmmung 120 mm 0,035
) /\')E B Porenbeton 175 mm 0,130
— ) Stahlbeton-Attika 175 mm 2,300
U - 0’167 W/(m K) Stahlbeton-Flachdach 200 mm 2,300
© B vormauerschale 115 mm 1,100
;:
@ = 15,928 W/m
2 Randbedingung qIW/m’ O['Cl R[(m"-K)yW]
U =0,192 W/(m -K) )
Psi-Aussen, Dach -5,000 0,040
|| Psi-Aussen, Wand -5,000 0,040
Psi-Innen-Warmestrom aufwarts 20,000 0,100
Il Psi-Innen-Warmestrom horizontal 20,000 0,130
-~ [ | Symmetrie/Bauteilschnitt 0,000
Abmessungen in mm

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient W

= & U:b -U:-b = 15,928 0,192-1,718 - 0,167-1,43 = 0,069 W/(m-K)
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Konstruktionsdetail (nicht maBstablich) Anwendungsrandbedingungen

- keine Randbedingungen
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beheizt

Nachweis der Gleichwertigkeit
Gleichwertigkeit mit Detail Nr. 334 der DIN 4108 Beiblatt 2
Kategorie B, Wref < 0,09 W/(m-K)
Liangenbezogener Warmedurchgangskoeffizient ¥ = 0,069 W/(m-K)
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