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Einschalige AuBenwand aus Porenbetonmauerwerk
Anschluss einschalige AuBenwand — Fensteranschluss oben mit Porenbeton-Flachsturz

1.13.5 Porenbetonmauerwerk d = 425 mm / Warmeleitfahigkeit A = 0,09 W/(m-K)

Detaildarstellung
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Abmessungen in mm

Materialkennwerte und Randbedingungen fiir
die W-Wert Berechnung
Material A[W/(m-K)]
CT) Aulenputz 15 mm 0,320
I Fenster/Tiren-Ersatz 70 mm 0,130
™~ 2 B Fenster/Tiren-Ersatz Montageschaum 10 mm 0,040
U= 0,202 W/(m K) Innenputz 10 mm 0,700
Porenbeton 425 mm 0,090
Porenbeton-Flachsturz h = 124 mm 0,160
® = 24,585 W/m
2
U =1,412 W/(mK) , e .
Randbedingung qlW/m] O[Cl R[(m K)yW]
|| Psi-Aussen, Wand -5,000 0,040
B Psi-Innen-Warmestrom horizontal 20,000 0,130
[ | Symmetrie/Bauteilschnitt 0,000

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient ¥

)

v o= T U1.b1 B Uzlbz =

AT

24,585
25,0

- 1,412-:0,51 - 0,202:1,0 = 0,062 W/(m-K)

Konstruktionsdetail (nicht maRstéblich)

Anwendungsrandbedingungen

- Lage des Fensters im mittleren Drittel der Wand-
dicke zulassig.

- Porenbeton-Flachsturz in einer Warmeleitfahigkeit
A =0,16 W/(m-K) und einer Héhe von 124 mm.

- Der W-Wert ist fiir den mittigen Einbau berechnet.

- Die Einbaufuge ist mit Da@mmstoff 2 10 mm Dicke
auszufuhren.

- Das Bauteil "Fenster" ist als Materialblock in einer
Dicke von 70 mm und in einer Warmeleitfahigkeit
A = 0,13 W/(m-K) berechnet.

Nachweis der Gleichwertigkeit
Gleichwertigkeit mit Detail Nr. 232 der DIN 4108 Beiblatt 2
Kategorie B, Wref < 0,32 W/(m-K)
Liangenbezogener Warmedurchgangskoeffizient ¥ = 0,062 W/(m-K)
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