
Außenputz

Sockelabschlussschiene

Sockelputz
überputzbare Abdichtung

(MDS)

Wärmedämmung

Porenbeton-
Deckenrandstein

≤ 300 mm (im Rohbau)
≥ 150 mm (im Fertigzustand)

(≥ 100)

(50 ... 200)

Feuchteschutz
am Wandsockel

(MDS)

Schutzschicht

Wandabdichtung
(PMBC)

(≥ 50)

Innenputz

Porenbetonmauerwerk

Mörtelfuge

Fußleiste

Randdämmstreifen

Bodenbelag

Estrich

     Trennschicht

          Trittschalldämmung

                    Stahlbeton

Alternative Ausführungsvarianten sind möglich.
Maße in mm

PMBC: Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung
MDS: Mineralische Dichtungsschlämme

Vertikalschnitt

Kellenschnitt im Innenputz

DETAIL A 2.2.1 
Anschluss einschalige Außenwand an Kellerdecke – Sockel- 
ausbildung mit Putz, unterer Feuchteschutz mit mineralischer 
Dichtungsschlämme

Stand 08/2021
Angaben ohne Gewähr, Änderungen  
oder Irrtümer sind vorbehalten.

DETAILS FÜR PORENBETONMAUERWERK

STANDARD-KONSTRUKTIONSDETAILS

A 2	 Einschalige Außenwand aus Porenbetonmauerwerk
A 2.2	 Anschluss einschalige Außenwand an Kellerdecke – Sockelausbildung


